
获取大自然之馈赠
——天然石材选购与鉴别







课前学习情况总结

1.课前学习内容参与比例100%；
2.石材基本知识部分自学效果优秀。本环节
测试知识点平均分达到95以上；
3.大多数同学对于大理石和花岗岩的分辨和
应用上存在疑惑，需要重点讲授。（难点）
4.对课前任务完成积分最高的中国黑队提出
表扬。



任务目标

01了解石材基本知识

02 理解天然大理石性能

03 掌握大理石鉴别应用

04 理解花岗岩性能特点

05 掌握花岗岩鉴别应用



意大利艺术瑰宝大卫雕像 印度穆斯林建筑泰姬陵

希腊神庙——帕提农神庙 巴西圣保罗商业空间



沉积岩

水墨画大理石 玉化沉积岩—肉石
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石材基本知识



石材的形成与分类 1.1
1.岩浆岩（火成岩）

2.沉积岩（水成岩）

3.变质岩（经高温高压作用后形成的岩石）

1.表观密度（>1800kg/m³ 为重石           
<1800kg/m³轻石用于墙体材料）
2.抗压强度
3.吸水性（吸水率）
4.抗冻性（吸水率小于0.5%定义为抗冻石
材）
5.耐水性（软化系数k表示 K>0.90高耐水
K=0.70-0.90中耐水  K=0.60-0.70低耐水）

石材的主要性能

1.2

1.石材基本知识



2

大理石性能特点





天然石材是否环保？

参照国家规范

放射性主要关注石材的

《建筑材料放射性核素限量》
        （GB6566-2019)



放射性如何界定使用范围？

A类产品：产销与使用范围不受限制         

C类产品：只可用于一切建筑物的外饰面

B类产品：不可用于Ⅰ类民用建筑的
内饰面，但可用于Ⅰ类民用建筑的
外
饰面及其它一切建筑物的内、外饰
面



如何避免用到有辐射的石材？
1.选用经放射性测试过的石材 2.选用有放射性产品合格证产品
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大理石鉴别应用



1.结构致密     抗压强度好
  加工性能好     不易变形

2.装性能好花纹美观

大理石墙柱面



4. 刚性好，硬度高，耐磨
性强，温度变形小

3.组织结构均匀，不宜变形

大理石楼地面



1.有天然孔隙  易被污染、腐蚀 。多数品质应用于室内，少数应用于室外。

大理石被环境污染泛黄 大理石泛碱形成“白
华”



2.天然生成  固有色差

大理石色差处理



大理石背面玻璃纤维增强网
（增强运输过程安全性）

3.坚强有余  弹性不足  易断裂

由于地基不平断裂的过门石



大理石拼接

4.得允许有缝拼接  



案例1 窗台板之纠纷



案例1 窗台板之纠纷

质量通病一：脱皮掉渣



质量通病一：脱皮掉渣

石材产地环境分析：

 1.米黄色石材多产自地中海沿岸

 2.地中海陆地形成形式是地壳上升或海水下降

 3.石材内含有大量盐分



大理石粉化的原因：

1.大理石在安装前没有做六面防护，

或者很久没有做过护理。石材受水或

外界环境的侵蚀。

2.防护材料选择不合理。防护时使用

树脂腊封闭石材毛孔，导致石材不能

“呼吸”引起脱皮掉渣。



质量通病一：脱皮掉渣

大理石粉化、脱皮、掉渣解决方案：

1.断水疏水。

疏导石材中的残余水份，使石材彻底干燥。对石材表面研磨，

打开防护层。加速水分散发。

2.堵水—硬化—美化

①对石材表面做清洁处理后，等待水分自然晾干。

②对石材进行固化处理，将石材硬化剂均匀涂抹于表面。

③调好同色胶对石材破损部位进行批胶处理。



案例2 价值1.1万元餐桌之纠纷

质量通病一：色差



案例2 价值1.1万元餐桌之纠纷

问题一：这个餐桌的生产厂家这样的做法存在哪些问题？
        这种餐桌石材的名称是什么？

问题二：分析这个餐桌颜色泛黄的问题是如何产生的？
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大理石鉴别与应用



大理石鉴定四部曲

.
敲击声音 石材密度.表面结构 尺寸规格



quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea

Feature 1

quis nostrud exerci 
tation ullamcorper 
suscipit

Feature 2
quis nostrud exerci 
tation ullamcorper 
suscipit

Feature 3
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各小组任务发布

挑出大理石材质样板 将大理石样板按
照质量优劣排序

每组派代表上台分享



谢谢大家


